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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССОВ ГОРЯЧЕГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ МЕМБРАН

Изложена теория расчета параметров сверхпластической
формовки изделий из листовых неосесимметричных загото-
вок методом конечных элементов с учетом повреждаемости
материала. Свойства сверхпластичного материала описа-
ны уравнениями состояния по энергетической теории пол-
зучести и длительной прочности. В качестве примеров рас-
смотрены два процесса: свободное деформирование круглой
мембраны и формоизменение длинной узкой прямоугольной
мембраны.
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