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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ РАСЧЕТУ ПРОЦЕССА
ЖИДКОЙ ШТАМПОВКИ МЕТАЛЛОВ

Приведена методика расчета термомеханических процессов,
происходящих в заготовке при изготовлении ее методом
жидкой штамповки. Рассчитаны силовые технологические
параметры процесса получения цилиндрической заготовки.
Полученные расчетные данные сопоставлены с эксперимен-
тальными.
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