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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ЛАЗЕРНО-ДУГОВОЙ
СВАРКЕ МЕТАЛЛОВ

Приведены результаты теоретических исследований припо-
верхностного взаимодействия лазерного излучения с плаз-
мой дугового разряда. Определены характеристики тепло-
вого сварочного источника. Выполнены расчеты зон нагрева
при действии на металл этого источника. Выяснены причи-
ны высокой эффективности процесса плавления при комбини-
рованной лазерно-дуговой сварке с использованием лазерного
излучения различных длин волн.
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