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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ
В МНОГОЗВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ
ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ

Рассмотрены вопросы прогнозирования предельной деформа-
ции при реверсивном многоэтапном нагружении на основе
обобщения тензорной модели разрушения. Предложена функ-
ция повреждаемости для исследуемого класса задач. Уста-
новлена удовлетворительная сходимость результатов экспе-
римента и теоретического анализа для процесса реверсивной
гибки.

Destruction Modeling for Stepwise Processes of Thick-Sheet Stam-
ping / V.A. Dyomin // Vestnik MGTU. Mashinostroenie. 2002. No. 4.
P. 58–66.

The ultimate strains prediction for the reversible stepwise loading is
considered on the basis of generalization of the tensor model of destruction.
A function of damageability is offered for the studied problem class. The
satisfying repeatability of the experimental and theoretical results is found
for reversible bending process. Refs.8. Figs.5.
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