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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРОВ НА ПАРАХ МЕДИ
В ТЕХНОЛОГИИ РАЗМЕРНОЙ ОБРАБОТКИ

Рассмотрены вопросы прецизионной обработки материалов
лазерами на парах меди и выявлены специфические особенно-
сти такой обработки.

Applying copper-vapour lasers in machining technology. A.G. Gri-
goryants, V.M. Zharikov // Vestnik MGTU. Mashinostroenie. 2000.
No. 3. P. 28–43.

Problems of the precision work of the materials by copper-vapour lasers
and the revealed specific peculiarities of such processing, are discussed.
Figs.9. Tabs.6. Refs.10.
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