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ПОВЕДЕНИЕ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО
ЭПОКСИДНОГО ОРГАНОПЛАСТИКА
ПРИ СДВИГЕ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО
ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

Приведены методика и результаты экспериментального
исследования образцов однонаправленного органопластика
при сдвиге в условиях высокого давления. Для описания
прочностных свойств материала применен инвариантно-
полиномиальный критерий прочности четвертого порядка.

Behaviour of unilateral epoxy organic plastics in shear under high
hydrostatic pressure / P.A. Zinoviev, G.G. Kulish, S.V. Tsvetkov //
Vestnik MGTU. Machinostroenie. 1999. No. 4. P. 93–101.

The procedure and results of experimental investigation of the unilateral
organic plastic samples in ehear under high pressure, are presented. In
order to describe the mechanical strength of the material, the invariant-
polynomial strength criterion of the fourth order is used. Figs.6. Tabs.1.
Refs.12.
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