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Показано, что после лазерной и плазменной обработки по-
верхности низкоуглеродистой стали ферритно-перлитного
класса и ее сварных соединений водородопроницаемостъ
и коррозионно-усталостная выносливость повышается при
снижении степени неравновесности структуры в поверх-
ностном слое. В связи с этим лучшими свойствами обладает
сталь после плазменной обработки без оплавления поверх-
ности.

Corrosion-fatigue endurance of welded joints of low-carbon steel
after laser and plasma treatment of surface / A.N. Safonov, R.D. Rad-
chenko // Vestnik MGTU. Machinostroenie. 1999. No. 3. P. 3–10.

It is shown that hydrogen permeability and corrosion-fatigue endurance
of low-carbon ferrite-pearlite steel and its welded joints are increased after
laser and plasma surface treatment if the surface layer structure non-
equilibrium in the surface layer is reduced. In this connection, the best
properties are those of steel after its plasma treatment without surface
flushing. Figs.4. Refs.4.
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