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ПЛОСКОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
КОЛЬЦЕВОЙ ПЛАСТИНКИ ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ
В УСЛОВИЯХ БОЛЬШИХ ДЕФОРМАЦИЙ

Рассмотрено плоское напряженное состояние тонкой коль-
цевой пластинки постоянной толщины в условиях больших
деформаций. В качестве уравнения состояния материала
принято уравнение состояния нелинейно-вязкого тела. При-
ведено сравнение двух решений, полученных с использовани-
ем потенциала ползучести Мизеса и потенциала Треска–Сен-
Венана.

Plane stress-strain state of an annular plate on creeping under high
deforming conditions / O.V. Aminov, K.I. Romanov // Vestnik MGTU.
Machinostroenie. 1999. No. 2. P. 104–114.

The plane stress-strain state of a thin annular plate of a constant
thickness is analysed under the condition of large strains. The equation
of a non-linear viscous body is taken as a state equation. The comparison
is performed of the solution derived by using the creep potential — Mises
criterion, and that derived on the basis of Tresca–Saint-Venant criterion.
Figs.4. Refs.9.
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