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МЕХАНИЗМ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ
АРМИРОВАННОГО ПЛАСТИКА ПРИ ВЫСОКО-
ИНТЕНСИВНОМ НАГРЕВЕ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Приведены результаты экспериментальных исследований
термического разрушения стеклотекстолита в условиях вы-
сокоинтенсивного лучистого нагрева, сопровождающегося
физико-химическими превращениями и уносом массы. Рас-
смотрены модели, описывающие процессы, сопутствующие
уносу массы, при воздействии концентрированного излуче-
ния.

Thermal destruction of reinforced plastics at highly intensive
heating by radiation / V.A. Tovstonog // Vestnik MGTU. Mashinostroe-
nie. 1998. No. 4. P. 43–67.

Results of experimental testing thermal destruction of glass-cloth-base
laminate at intensive radiant heating accompanied by physical and chemical
transformations and mass carry-over, are given. Models describing the mass
carry-over related processes under the concentrated radiation influence, are
considered. Figs.14. Refs.23.
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