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ПОЛЗУЧЕСТЬ СТАЛИ С НЕСТАБИЛЬНЫМ
ФАЗОВЫМ СОСТАВОМ

Приведены результаты экспериментального исследования
ползучести стали 75Х2ГНМФ для различных структур в тем-
пературном интервале, характерном для ее термической об-
работки. Предложена методика описания ползучести ста-
ли с изменяющимся фазовым составом в неизотермических
условиях при переменных напряжениях. В основу методики
положена теория ползучести упрочнения, распространенная
на случай переменного фазового состава.
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