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СВОЙСТВА ВОЛОКНИСТОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
НА ОСНОВЕ И ИНТЕРМЕТАЛЛИДНОЙ
МАТРИЦЫ

Проведено всестороннее исследование одного из перспектив-
ных новых материалов — алюминида никеля, армированно-
го вольфрамовой проволокой. Доказана целесообразность его
применения в машиностроении.
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