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ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОРОШКОВОЙ
ПРОВОЛОКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Представлены данные зарубежного и отечественного опы-
та внепечной обработки стали с применением порошковой
проволоки. Рассмотрены различные стадии изготовления по-
рошковой проволоки, выявлены факторы, отрицательно вли-
яющие на формирование ее эксплуатационных характери-
стик, даны рекомендации по их устранению.

Formation of the demands to powder wire manufacturing for
metallurgical purpose / A.G. Kolesnikov

The foreign and home experience in out-of-furnace treatment of
steel using powder wire are presented. The various stages of powder
wire manufacturing are considered. The factors negatively influencing its
operational characteristics formation are disclosed. Recommendations for
their elimination are given. Figs.6. Refs.16.
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